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I. OGOLNA SPECYFIKACJATECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU ,,GORCE” PPWSZ W
NOWYM TARGU w m. NOWY TARG na dz. ew. nr 6614/9

Rodzaj inwestycji: roboty budowlane
1.2. Uczestnicy procesu budowlanego:

1.2.1 Zamawiajacy: PODHALANSKA PANSTWOWA
WYZSZA SZKOLA ZAWODOWA W
NOWYM TARGU
adres: ul. Kokoszkow 71
34-400 Nowy Targ

1.2.2 Instytucja finansujaca : jiw

1.2.3 Wykonawca: PO ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU
NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczernistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje roboty remontowe w budynku ,,Gorce” PPWSZ w Nowym Targu. W ramach
remontu planuje si¢ wykonanie robot wykonczeniowych polegajacych na wymianie istniejacej
posadzki na projektowang z paneli podtogowych oraz prace wykonczeniowe $cian w postaci powtoki
malarskiej. Przedmiotowe roboty realizowane beda w istniejacym budynku Podhalanskiej
Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej tj. Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne ,,Gorce” przy ulicy
Kokoszkow 71 w m. Nowy Targ (Gmina Nowy Targ, powiat nowotaraski, wojewddztwo
Matopolskie).

I.4.  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

| .4.1. Opis przedmiotu zamoéwienia

Opis przedmiotu zamoéwienia pn. REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU
,GORCE” PPWSZ W NOWYM TARGU okreslono poprzez:

- przedmiar robot,

- Kosztorys inwestorski



1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- roboty wykonczeniowe
1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac iich zgodno$¢ z dokumentacja  kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji .

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ zlecenia, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca  nie moze wykorzystywa¢  bledow lub opuszczen ~w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1.obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami c) obiekt
matej architektury;

1.5.2.budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiagzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.5.3.tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
I wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4.budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego

1.5.5.robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.6.terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7.certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowana
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.5.8.deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrédb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.



1.5.9.dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, - sklada si¢ w szczegoélnosci z: projektu
budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji  dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10.dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ skladajaca Si¢z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentéow.

1.5.11.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12.wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowsa.

1.5.13.dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.14.inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ o0sobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych
I zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.5.15 kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacg ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.5.16.rejestrze obmiarow (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17.materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18.0dpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.19.0bmiarze robo6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych
w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.20.odbiorze czgsciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen



instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sig
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

1.5.21.odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob
o0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
I uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.22.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowey.

1.5.23.przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegoétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.5.24.robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, Ktore po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot.

1.5.25.wspolnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow,
ustug

i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika

gtownego oraz stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje we wszystkich

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw

Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV

poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26.zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajacy realizacja umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez
wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu okreslone sg granicami dziatek na ktorej zlokalizowany jest budynek dz. nr ew.
6614/8 1 6614/9 w m. NOWY TARG (Gmina NOWY TARG, powiat NOWOTARSKI, wojewodztwo
MALOPOLSKIE). Nie projektuje si¢ zmian w zakresie zjazdow taczacych droge pozarowa z drogami
publicznymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okre$lonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okre$long w p. | .4.

2) ewentualne kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajacego dla umozIliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrong placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
W sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robét drog, chodnikéw, jezdni
w stanie czystym i nienaruszonym.

2.2.4. Ochrona wilasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych sig¢
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za dokonanie napraw.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie
I odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.



Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy ‘tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza

by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,

ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) mogs by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow

Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawic¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy — nie wymagany
2.4.2. Ksigzka obmiaru robot
-nie jest wymagana

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawieraja
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
e) Protokoty odbioru robot;

f) Opinie ekspertow i konsultantow;

g) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacjg umowy zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nast¢pujacych dokumentow:

Dokumentacja powykonawcza — nie wymagana

2.5.2. Rysunki robocze
— nie wymagane



2.5.3. Dokumentacja powykonawcza
— nie wymagana

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t budowlanych z specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow
nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow.
Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢é nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane

4.1. Zrédia uzyskiwania materiafow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodnez
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych, wykonawca przedtozy
szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodia
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodia sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wiaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy
wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych
z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzic¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe; do aprobaty
jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatoéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatow przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac¢
nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawcg i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiafow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe
musi posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy
w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci

przewidzianych do uzycia materiatbw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skfadowanie materiafow

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia
inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,

w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialty beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiafow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego

realizacja umowy. Nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang

przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow

technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu

budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzeniai
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i1 jakosci materiatow.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi SST.

2. Znajdujg sie w wykazie wyroboéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.
8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét — nie wymagane

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy — nie dotyczy

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru — nie dotyczy

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
ZRU. Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
I jednoczesnym powiadomieniem ZRU. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak nizw ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie ZRU.

9.3. Odbior czgsciowy



Odbior czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje ZRU.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce budowy z wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU.
Odbidér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez ZRU zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow. Odbioru
koncowego robot dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych irobdt poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginat) — nie wymagane

5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

7) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot — nie wymagana

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z pozniejszymi
zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na

srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163)

Wraz z p6zniejszymi zmianami

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdow oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie,  przedstawiajac  kopie  atestow i innych  wymaganych  $wiadectw.



1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

I1.SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

1 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

ROBOTY MALARSKIE

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich w ramach zadanua: REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU
"GORCE" PPWSZ W NOWYM TARGU w m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/9 opracowany/
przez jednostki projektowe okreslone w dokumentacji projektowej.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celul
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z malowaniem $cian, sufitow pomieszczen
wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem |
wykonczeniem robot wykonywanych na miejscul.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie:

przygotowanie podtoza malarskiego,

naniesienie powtok malarskich na $ciany 1 sufity,

* wykonanie kolorystyki wedlug projektu.

OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 Ogoblng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

» powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzong
na podlozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej

Specyfikacji Technicznej pkt. 2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Specyfikacja]
Techniczng 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja




2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.

3.1.

umowy.
MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt. 4.

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z projektem kolorystyki wszystkich pomieszczen, podanym w
dokumentaciji.

Farby do audytoriow.

Proponuje si¢ zastosowanie farby lateksowe np. firmy FARBY KABE lub rownowazna.
Podtoza chtonne zagruntowac preparatem wskazanym w czesci rysunkowej i opisie przedmiotu
zamowienia. Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

dyspersyjna farba o duzych mozliwo$ciach barwienia,

wysoka trwatos¢ barw,

wysoka przyczepno$¢ do podloza,

bazowym s$rodkiem wigzacym jest — farba lateksowa,

zawartos$¢ substancji statych — ok. 65%,

gesto$¢ — ok. 1,50 kg/dms3,

stopien potysku — matowy,

* odpornos$¢ na szorowanie —klasa I (wg PN-C-81914 2002), temperatury stosowania od +50C
do +250C.

Srodek gruntujacy.

Proponuje si¢ zagruntowac $cian preparatem wskazanym w czgsci rysunkowej i opisie
przedmiotu zaméwienia np. BUDOGRUNT —-WG firmy FARBY KABE.

Farby.

Proponuje si¢ zastosowanie farby lateksowe np. firmy FARBY KABE lub rownowazna.
Przed naktadaniem farby na podtoza chtonne nalezy zagruntowa¢ preparatem — BUDOGRUNT
WG. Podtoza gipsowe nalezy zagruntowaé zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.
Wymagane dane techniczne i parametry zastosowanej farby:

bazowym srodkiem wigzacym jest — drobnoczasteczkowa dyspersja akrylowa, tworzy elastyczna
1 szczelng powloke o wysokiej odpornosci na dziatanie wilgoci i $cieranie,

dekoracyjna lateksowa powtoka,

zawarto$¢ substancji statych — ok. 60%,  gestos¢ — ok. 1,45 kg/dm3,

stopien potysku — matowy i pétmatowy,

odporno$¢ na szorowanie — klasa | (wg PN-C-81914 2002), odporno$¢ na dziatanie detergentow
i tatwos¢ w utrzymaniu w czystosci,  temperatury stosowania od +50C do +250C.

SPRZET.
Ogole wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.
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3.2

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy.
Sprzet i narzedzia do wykonywania robot.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

* szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* pedzle 1 walki,

» mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb, drabiny i1 rusztowania.

TRANSPORT.

Ogdle wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.
Transport materialow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktory pozwoli uniknad
uszkodzenia i1 odksztatcen przewozonych materialdéw. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym,
Rodzaj i liczba $§rodkow transportu, musi gwarantowac ciggtosé prowadzenie prac budowlanych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek nalezy uzywad
samochodow zamknigtych. Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowaé na budowie wj
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym)
opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, Co najmniej nastepujace dane:

nazwg¢ 1 adres producenta,

oznaczenie (nazwe handlowg),

wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

WYKONANIE ROBOT.

Zasady ogolne wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 2.1.
Wykonawca prowadzacy roboty malarskie podlega przepisom prawa budowlanego.
Warunki przystapienia do robot malarskich.

Przy ~ wykonywaniu prac  malarskich  bezwzglednie przestrzegac rezimow
technologicznych.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna
wykonywac:

W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C,

W temperaturze nie wyzszej niz 25°C,
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5.3

5.4.

5.5.

6.1.

przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnid
odpowiednig wentylacje,
po catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),
po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,
po utozeniu posadzek.
. Przygotowanie podloza.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen
(np. kurzu, rdzy, thuszczu). Podtoze musi by¢ nosne, odtluszczone, czyste i suche oraz wolne od|
plam i wykwitow. Wkrgty mocujace oraz styki plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa.
Zastosowanie zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktow.
Podloza chtonne przed naktadaniem gtadzi szpachlowych i/lub zapraw wyréwnawczych nalezyj
zagruntowac preparatem np. BUDOGRUNT WG 6 lub innym wskazanym w projekcie.
Gruntowanie.
Przed nanoszeniem farby podtoze chtonne lub pyliste (silnie kredujace) nalezy zagruntowad
preparatem np. BUDOGRUNT WG 6 lub innym wskazanym w projekcie, podtoza gipsowe|
nalezy jednokrotnie przemalowac farbg rozcienczona z woda w stosunku 1:1. Okres wysychanig
zastosowanego na podtozu preparatu lub farby w optymalnych warunkach (w temperaturze
+20°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Po catkowitym
wyschnigciu naniesionego na podtoze preparatu lub rozcienczonej farby mozna przystapi¢ doj
nanoszenia farby.
Malowanie.
Opakowanie zawiera gotowy do uzycia produkt. Farb¢ nanosi¢ na podtoze w dwoch warstwach
za pomoca szczotki malarskiej watka lub pedzla. Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ dopierol
po wyschnigciu pierwszej. W celu uniknigcia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie
powierzchni stanowigcej odrgbng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym. Podczas
nanoszenia i schnigcia farby powinna bezwzglednie wystepowac temperatura powyzej 50C.
Pomieszczenia zamknigte po malowaniu nalezy wietrzy¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 7.
Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania do prag
wykonawczych. Kontrola ta powinna polega¢ na:
sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokosciach) oraz
wyposazenia w wymagane srodki BHP,

sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn shuzacych do prac wykonawczych,
sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych.

Kontrola wykonania poszczegolnych elementow jak i catego malowania powinna obejmowac
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6.2.

6.3.

kontrol¢ podtoza,

kontrole zagruntowania i naprawy drobnych ubytkow,

* kontrole wykonania powtok malarskich.

Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Kontrola dostarczonych na budowe zestawoéw wyrobow oraz wyroboéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajacych poszczegolne wyroby do obrotu i
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidlowosg
oznakowania poszczegolnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty
przydatnosci do uzycia. Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobow nalezy dokonad
sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej 1 posrednio jakosciowej w oparciu o
zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1. Badania podlozy pod
malowanie.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé W
nastepujacych terminach:

dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Przy podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych kontroli
podlega wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupeknien,
wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniad
wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenig
powierzchni nalezy oceniac przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. Wilgotnos¢ podtozy,
nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrad
probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania powlok malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotno$ci wzglgdnej powietrza nieprzekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,  sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odleglosci okoto 0,5m,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez porownanie W $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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7.1.

7.2.

8.1.

8.1.1. Odbior materialow.

8.1.2. Odbiér techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke]
nalezy uzna¢ odporng na Scieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno- wtoknistych — przez
wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg
stron¢ a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki: przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne Silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nast¢pnie doktadne sptukanie jej woda za pomocyg
migkkiego pedzla; powlok¢ nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podloza.

Wyniki badan powinny by¢ opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora ( zamawiajacego) oraz wykonawcy.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach
kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.

ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.9.1.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich konieczny jest systematyczny nadzor techniczny
prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania
robot konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, W
ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace jakosci podioza, warstwy
wyprawy malarskiej.

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatow]
powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania W
budownictwie. Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng
oraz wlasciwymi normami.

Przy robotach zwiagzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu
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sg podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.1.3. Odbiér czesciowy.
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowegol
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuni¢cie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy,
robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy.

8.1.4. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych|
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

8.2. Podstawa platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.2.

8.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

* ustawienie i rozbidrke rusztowan,

* przygotowanie podtoza,

+ ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

+ zabezpieczenie podtog i elementow nieprzeznaczonych do malowania wraz z pozniejszym
usuni¢ciem zabezpieczen,

* demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich,

* przygotowanie podtoza,

* wykonanie prac malarskich (proby koloréw),

* usunigcie resztek i odpadow materiatow z miejsca pracy,

* likwidacj¢ stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem terenu.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

*  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ B: Roboty
Wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003.
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2__Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1

POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbiofu

robot zwigzanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podtogowych w ramach inwestycj

REMONT POKOI ASYSTENCKICH W BUDYNKU "GORCE" PPWSZ W NOWYM TARGU w
v

m. Nowy Targ na dz. ew. nr 6614/9 opracowany przez jednostki projektowe okreslone
dokumentacji projektowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podtoze —
element konstrukcji budynku, na ktorym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktorym wykonuje si¢ posadzke zywiczng

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem:

posadzek z paneli podtogowych wraz z podktadem

listew cokotowych

wymiang listew progowych

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjd
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
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2.1 Wymagania ogo6lne
Materialy stosowane do wykonania robot z paneli podtogowych powinny by¢ zgodne z
informacjami zawartymi w opisie przedmiotu zamowienia oraz powinny miec:

- aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowiazujgcymi normami.

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng.

- certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzona do zbiorow norn
polskich.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Panele podlogowe okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna
- warstwa spodnia — laminat przeciwprgzny
- taczenie desek — ,.click”’
- odpornos¢ na zaplamienia (4) , blaknigcia (4)
- przyrost grubos$ci po pgcznieniu <18%

Podktad pod panele — mata korkowa

Folia budowlana gr. 0,2mm

Listwy cokotowe zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia,

3. SPRZET
3.1 Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
mtotek (500 g),
przyrzad montazowy,
miara drewniana lub zwijana,
drobnozgbna pita reczna lub pilarka elektryczna,
kliny drewniane,
klocek do dobijania desek.
jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatow

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Materiaty i elementy musza by¢ przewozone $§rodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2 m? paneli.
Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwg wyrobu, liczbe sztuk
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace Wyrobow latwo thukacych si
oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
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Panele sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3 Transport materialow

Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. Scm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcz
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ukladanie paneli

Wymagania podstawowe.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna si¢ utrzymywac¢ w ciagu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwoch dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto 1-2
dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz Muszg dostosowac
temperature i wilgotnos¢ do pomieszczen w ktorych beda zamontowane .Podtoze pod panele
powinno by¢ rdwne , gladkie, suche 1 stabilne.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Wymagania dotyczace montazu

O kierunku uktadania desek decyduja wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokow
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca si¢ uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu.
W przypadku wymiarow wigkszych niz 8 m lub pomieszczen dhugich i waskich, np. korytarzy,
deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku.

Jesli wilgotno$¢ podtoza betonowego wynosi 2-3%, aby chroni¢ podtoge przed wpltywem
pochodzacej z niego wilgoci, zaleca si¢ izolacje¢ przeciwwilgociows - foli¢ polietylenowg grubosc]
0,2mm. trzeba ja utozy¢, zachowujac min. 200 mm zaktadke, miejsca taczen zabezpieczaé tasma
klejaca.

Uktadanie podtogi rozpocza¢ od utozenia podktadu, krawedziami na styk Pierwszy pas uktadac¢
pidrem do $ciany. Poszczegolne deski taczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez
réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych elementow ztacza kolejnych sktadanych desek i do
dobijania. Ostatnia deske przycinamy, pamigtajac o zachowaniu Szczeliny dylatacyjnej, w ktora
wktadamy drewniane kliny. Kazdy kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota.

Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy
poszczegolne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisnac tak, aby
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zlikwidowa¢ szczeling miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana
szczelina dylatacyjna o szerokosci 10-15mm.

Po ulozeniu podtogi usuna¢ kliny blokujace, a pozostata szczeling przykry¢ przysciennymi
listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowac¢ do $ciany (nie wolno montowac¢ listew dekoracyjnych
do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretow lub do uprzednio zamocowanych
listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzysta¢ z nowej podtogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie ¢
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkoéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne pod wzgledem wystepowania ubytkow wilgotno$ci i czystosci podktadu
sprawdzenie rownosci podktadu przyktadajac w réznych miejscach i kierunkach taty 2m.

- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia paneli ich barwg 1 odcien.

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty 2 m przyktadanej w roéznycl
w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

—

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowa dla poszczegdInych pozycji sg jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

oktadzing poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego
odbioru, str. 24
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jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny ora
jezeli inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

9. PODSTAWA PELATNOSCI

w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, Usung¢ oktadzine i ponownie wykonag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m?] paneli podtogowych obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzg¢dzi i sprzgtu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

utozenie paneli podlogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii

montaz listew przysciennych i listew progowych

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek 1 odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Warunki techniczne  Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom
Budownictwo

Ogolne cze$¢ 4 dziat 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatow drzewnych™
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokryci:
podtogowe z polichlorku winylu.
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